
       CENTRO CONTROLLO MATERIALI edili S.r.l.
                        Autorizzato con D.M. n. 25364 del 19.10.84 e successive concessioni  ai sensi della Legge 1086/71 Art. 20

Cod. Descrizione Prezzo

Prova di Penetrazione CNR-BU 24/71 cad. 31,92€           

Punto di rammollimento Palla-Anello CNR-BU 35/73 cad. 37,23€           

Calcolo indice di penetrazione cad. 6,39€             

Punto di rottura Fraass CNR-BU 43/74 cad. 63,83€           

Prova di Duttilità, compresa la preparaz. del campione CNR-BU 44/74 cad. 63,83€           

Prova di volatilità - perdita per riscaldamento CNR-BU 50/76 cad. 159,59€         

Prova di viscosità dinamica a varie temperature  SN 671722 cad. 63,83€           

Determinazione del peso specifico del bitume a 25°C CNR-BU 67/78 cad. 26,59€           

Determinazione del contenuto di poliammine o Dopes di Adesione cad. 47,87€           

Rilievo Dopes di Adesione cad. 58,51€           

Preparazione campioni per bitumi modificati cad. 31,92€           

Prova Tuben Test completa cad. 191,50€         

BITUMI

                        Decreto di concessione n° 54345 del 27.01.2006 prove geotecniche sui terreni (settore a - Circolare 349/99)  ai sensi dell’art.59 D.P.R. 380/01 

                        Rinnovo autorizzazione con D.M. 12001 del 01.12.2011 ai sensi della Circolare 7618/STC
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