
       CENTRO CONTROLLO MATERIALI edili S.r.l.
                        Autorizzato con D.M. n. 25364 del 19.10.84 e successive concessioni  ai sensi della Legge 1086/71 Art. 20

Descrizione

Estrazione carote cls con carotatrice elettrica, per cm di lunghezza cad.

Taglio ferri d'armatura durante il carotaggio, per cmq cad.

Taglio carote, cad.

Spianatura dei provini con rettifica meccancia o cappatura, cad.

Compressione su carote in cls fino a 2 campioni UNI EN 12504-1 cad.

Compressione carote sucessive, UNI EN 12504-1 cad.

Profondità della carbonatazione, UNI 9944/92 cad.

Estrazione microcarote, per cm di lunghezza cad.

Preparazione e taglio microcarote cad.

Prova di compressione microcarote, UNI EN 10766 cad.

Rilevazione diametro e posizione dell'armatura per ciascuna carota in cls  UNI 

EN 12504-1 cad.

Indagine microsismica su cls con metodologia combinata SONREB-US + 

durezza superficiale cad.

Utilizzo pacometro, al giorno

Estrazione campioni di acciaio, cad.

MONITORAGGIO E VERIFICHE STRUTTURALI

                        Decreto di concessione n° 54345 del 27.01.2006 prove geotecniche sui terreni (settore a - Circolare 349/99)  ai sensi dell’art.59 D.P.R. 380/01 

                        Rinnovo autorizzazione con D.M. 12001 del 01.12.2011 ai sensi della Circolare 7618/STC
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